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Pannelli in

MASSELLO



PANNELLI IN MASSELLO

MONOSTRATO ABETE TIPO B

Pannello in legno massiccio formato da tavolette incollate lateralmente, con colla

B3 (per interni).

Formato (mm) Spessore (mm)
10 14 18 20 24 27 32 40 50
5000 x 1200 o o o o o o o o o

MASSELLO ABETE 3 STRATI B/B
INCOLLAGGIO AW100

Pannello in legno massiccio a 3 strati con superficie composta da tavolette parallele

in senso longitudinale. Strato centrale incrociato.

Formato (mm) Spessore (mm)
13 19 22 27 2 %5 %
5000 x 1250 . . - - - .
5000 x 2050 . . . ; - - -

MASSELLO ABETE 3 STRATI CONICO B/C

INCOLLAGGIO AW100

Pannello in legno massiccio a 3 strati con superficie composta da tavolette tagliate

a cono.

Formato (mm)

Spessore (mm)

19

27

3000 x 1250




PANNELLI IN MASSELLO

MASSELLO LARICE 3 STRATI A/B
INCOLLAGGI0 AW100

Pannello in legno massiccio a 3 strati con superficie composta da tavolette parallele
in senso longitudinale. Strato centrale incrociato.

Spessore (mm)
Formato (mm) m % 7 7
5000 x 2050 . . . .
Dallo spessore 26 mm, strato centrale in abete
LAMELLARE LEGNO FAGGIO
A LISTA GIUNTATA DOGA DA 40 MM
- Spessore (mm)
Qualita Formato (mm) 3 % 7 m
Color 4500x 1220 o . J J
Semievaporato 4500 x 1220 J . J J
LAMELLARE LEGNO ROVERE
A LISTA GIUNTATA DOGA DA 40 MM
Spessore (mm)
Formato (mm) 20 % 7 m
4200 x 1220 . . . .




29



